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Carbonfasern geschnitten 2mm Lange

Faserdaten Fasertype
(Durchschnittswerte)

Dichte
Lugfestigkeit
Zug-E-Modul
Bruchdehnung

Durchmesser

Raumgewicht 0,4 kg/dm?3+/-0,06
Faserlange 2mm +/-0,2

Kontamination <0,05g/1000g Metall

HT-Carbonfasern (ca 90%),
HM-Fasern (ca 10%)
1.7-2,1 g/cm?

3800 MPa

230 GPa

1,5% (1.2)

7 um +/2

Die in unseren technischen Unterlagen gemachten Angaben sind praxisbezogen und zuverldssig, befreien unsere Kunden jedoch
nicht von der eigenen Priifung unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke.
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